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1. Einleitung

Das Altenzentrum Clara-Stift Seppenrade, Mollstrae 38, 59348 Liidinghausen
— Seppenrade, plant mit den Architekten Danne Linnemannstons, Tannenberg-
stralle 23, 48147 Miinster, die Erweiterung der betriebseigenen Einrichtungen
durch einen 16 x 35 m groflen, nun vollunterkellerten, 3-geschossigen Neubau
stidlich der von der Mollstra3e nach Osten fiihrenden StraBe Am Dorn.

Das iiberplante Areal stellt derzeit eine unebene Wiesenflache mit vereinzelten
Obstbdaumen dar und weist Geldandehohen um 98,75 mNN im Nordwesten, knapp
98 mNN im Siidwesten, um 97 mNN im Nordosten und merklich abfallend bis auf
95 /96 mNN an der siidostlichen Gebdudeecke und weiter bis auf 94 mNN abfal-
lend an der siidostlichen Grundstiicksgrenze auf.

Im weiteren Verlauf nach Siiden schlieft dann die Wolfsschlucht mit merklichen
Geliandeeinschnitten und hier verlaufenden Bichen und vorhandenen Teichen an.

Im Raum Liidinghausen ist noch mit Einfliissen durch Ausldufer des vormaligen
Kohlebergbaus in Form von Senkungen oder groBraumigen Grundwasserabsen-
kungen zu rechnen. Ob das Baufeld hiervon betroffen sein konnte ist planseits bei
den entsprechenden Triagern 6ffentlicher Belange zu recherchieren.

Im Rahmen der Planung fiir das genannte Bauvorhaben wurde das Ingenieurgeo-
logische Biiro (igh) Gey & John GbR, An der Kleimannbriicke 13, 48157 Miins-
ter, seitens des Bauherrn beauftragt, den Untergrund im Bereich der Neubaumaf3-
nahme hinsichtlich seiner bodenmechanischen und hydrologischen Eigenschaften
zu untersuchen und die Ergebnisse in einem Bericht darzustellen.

2. Gelande- und Laborarbeiten

Zur Erkundung der geologischen und hydrologischen Untergrundverhiltnisse
wurden am 20. Feb. 2017 im Bereich des geplanten Wohnhauses insgesamt 6
Kleinbohrungen im Rammkernsondierverfahren (RKS 1 bis RKS 6) sowie ergén-
zend auch 4 Rammsondierungen (DPL 1 bis DPL 4) mit der leichten Rammsonde
(DPL gem. EN ISO 22476/2) bis in Tiefen von 1,3 m (RKS 4) und max. 3,2 m u.
GOK (RKS 6) gefiihrt.

Die Lage der Aufschlusspunkte ist dem Lageplan auf der Anlage 1 im Maf3stab
ca. 1 : 250 zu entnehmen. Als Bezugsniveau zum Hoheneinmal} der Bodenauf-
schlusspunkte fungierte die Oberkante eines Kanalschachtes im Kreuzungsbereich
von Mollstraf3e / Am Dorn mit der absoluten Hohe von 99,73 mNN.

Die Ergebnisse der Rammkernsondierbohrungen und der Rammsondierungen
wurden in Form von Schichtenprofilen gem. DIN 4023 und Rammdiagrammen
gem. EN ISO 22476/2 hohengerecht im Malstab 1 : 25 auf der Anlage 2 darge-
stellt. Innerhalb des Profilschnittes sind orientierend die Planhche (EFH / OKFF



[ J
p/1710513 Geotechnischer Bericht vom 1. Mirz 2017: . g b

Erweiterung Clara-Stift in Liidinghausen

EG) und die auch planseits angedachte Sohlenunterkante des Kellergeschosses
vermerkt.

Im ingenieurgeologischen Labor erfolgte durch den Baugrundsachverstindigen
eine sensorische (Fingerprobe) bodenmechanische Beurteilung der aus den
Rammkernsonden entnommenen Bodenproben und eine Abschitzung der charak-
teristischen Bodenkenngréen zur Durchfiithrung erdstatischer Berechnungen.

Gleichzeitig wurden die entnommenen Bodenproben entsprechend der sensorisch
abgeschitzten KorngroBenverteilungen beziiglich deren Durchldssigkeitsbeiwerte
k¢ im Hinblick auf hydraulische Fragestellungen (z.B. bauzeitliche Wasserhal-
tungsmaflnahmen, Versickerungsfihigkeit fiir anfallende Niederschlagswiésser,
etc.) sowie auch beziiglich organoleptischer, sprich optischer und geruchlicher
Auffilligkeiten hinsichtlich moglicher Belastungen mit umweltrelevanten Schad-
stoffen bewertet.

3. Boden- und Grundwasserverhaltnisse

3.1 Schichtenfolge, Bodenmechanische Eigenschaften

Im Bereich der RKS 2 und der RKS 3 liegt oberflichennah eine Bedeckung mit
einem mutmaflich noch natiirlichen Mutterboden aus humusfiihrenden Sanden in
Starken um etwa 0,35 / 0,4 m vor. In allen iibrigen Arealen ist die Oberfldche
stattdessen mit humosen Umlagerungen in auch héheren Méchtigkeiten zwischen
etwa 0,7 und 1 m bedeckt. Solche humosen Gemenge sind aufgrund ihrer zerset-
zungsgefihrdeten Humusanteile im gesamten Baufeld des Hochbaus und der an-
grenzenden versiegelten / befestigten Flichenabschnitte, etc. abzutragen
(Abtragsplanum).

Darunter folgen dann lehmige Sande von gerade mitteldichter Lagerung oder nur
weiche bis steife Lehme aus tonig-sandigen Schluffen, die bereits zu den Verwit-
terungsprodukten eines kreidezeitlichen Sandmergels zu stellen sind. Diese stér-
ken verwitterten Einheiten reichen bis in differente Tiefen zwischen ca. 0,7 m
(RKS 2), 1,2 m (RKS 4) 1,7 m (RKS 1 und RKS 5) und in der RKS 6 / DPL 3 gar
bis 2,8 m u. GOK und zeigen bezogen auf NN so Basen zwischen 96,5 mNN
(RKS 1), 94,7 mNN (RKS 6) und 94,3 mNN bei der RKS 5/ DPL 4 und fallen so
mit der abfallenden Geldndemorphologie in Richtung Siidosten ab. Nachfolgend
schliefen dann geringer verwitterte Sandmergel an, die aus hoher konsistenten /
dichter gelagerten, lehmigen Sanden mit eingelagerten, hédrteren Mergelsteinbank-
chen bestehen. Zur Tiefe setzten sich diese dicht gelagerten / zunehmend halbfes-
ten Einheiten mit gleichsamer Zunahme an hirteren und dickeren Binkchen fort.

Fiir die Lehme und bindigen Sande ist zu beachten, dass diese bei hoheren natiirli-
chen Wassergehalten (feucht bis wassergesittigt) eine sehr hohe Strukturempfind-
lichkeit gegen dynamische Lasteintrige besitzen und dann durch temporir aufge-
baute Porenwasseriiberdriicke leicht einer Konsistenzminderung in weiche bis
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breiige Zustinde mit einer deutlich Reduzierung der urspriinglichen Tragfahig-
keitseigenschaften unterliegen konnen.

Wihrend die stirker verwitterten Einheiten im Falle eines konzentrierten Wasser-
zutritts nach Offenlegung noch z.T. einer oberfldchlichen Aufweichung, sprich
einer Konsistenzminderung, unterliegen kénnen, sind die nachfolgenden, geringer
verwitterten Abschnitte relativ witterungsunempfindlich. Ein Zersatz bzw. eine
Verwitterung in Baugrundpartien abnehmender Eigensteifigkeit ist hier nur im
Falle linger einwirkender Witterungseinfliisse zu besorgen.

3.2 Grundwasser

Wihrend der Aufschlussarbeiten am 20. Februar 2017 konnte weder mittels
Lichtlot noch anhand der Feuchtebeurteilung des Bohrgutes auf kommunizierende
Grund- oder Schichtenwisser riickgeschlossen werden. So ist mit zusammenhén-
genden Wissern erst in Trennfugen / Kliiften des unverwitterten und dann zuneh-
mend gebankten Mergels zu rechnen.

Mindere Eindringwiderstinde der Rammsondierungen in den Verwitterungsein-
heiten konnen ggf. auf hohere Feuchten durch vormals partiell eingestaute Si-
ckerwisser zuriickgefiihrt werden. Grundsitzlich sind die Einheiten aus lehmigen
Sanden jedoch als gering wasserdurchlédssig und die Lehme gar als sehr gering
wasserdurchlissig bis wasserstauend einzustufen. Derzeit flieBen die meisten Re-
gen- und Oberflichenwésser so mit der ausgepriagten Geldndemorphologie in
Richtung der tieferen Areale im Siidosten ab. Vermehrt ist so erst in Ebenen mit
einem oberflachennahen Einstau der Wisser und einhergehenden
Pfiitzenbildungen zu rechnen.

Auch der in den wasserstauenden Lehmen / Mergeln errichteten Baugrube fiir das
Kellergeschoss flieBen sowohl bauzeitlich als auch nachbauzeitlich die Regen-
und Schichtenwisser sowie von den hoheren Gelidndeteilen vermehrt auch Hang-
wisser zu und stauen sich langfristig in der Baugrubensohle ein, wo sie dann als
langerfristig eingestaute Wisser auf die KellergeschoB3sohle und die aufgehende
Wiinde driicken konnen. Theoretisch ist dabei wegen der aufgehend bindig-
lehmigen Verwitterungseinheiten ein Einstau bis nahe der spiteren Geldndeober-
kante moglich.
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3.3 Bodengruppen, Bodenklassen, Verdichtbarkeitsklassen, Frostempfind-
lichkeitsklassen, Charakteristische Bodenkenngrof3en

Mutterboden / umgelagerte Oberboden / humose Sandverfiillungen
Bodengruppe gem. DIN 18 196: A, [OH], teils auch [SU*]

Bodenklasse gem. DIN 18 300: 1, minder humose Sande auch Klasse 4 (2)

- weitere Kennwerte wegen notwendigem Abtrag infolge zersetzungsempfindlicher Humus-
anteile nicht relevant

stiarker verwitterte Einheiten aus Schluffen / Lehmen

Bodengruppen gem. DIN 18 196: UL, UM, TL
Bodenklassen gem. DIN 18 300: 4 (bei Verschlammung Klasse 2)
Verdichtbarkeitsklasse: V3

Frostempfindlichkeitsklasse

gem. ZTVE-StB 09: F 3 (sehr frostempfindlich)

Feuchtraumgewicht v, : 19,5/20 kN/m’

Wichte unter Auftrieb y* : 10 kN/m’

Kohision ¢’y : 25 -10 kN/m’ Rechenwert 5 kN/m” fiir tonige aber nur weiche

bis steife Lehme
Reibungswinkel @, : 27,5 °

Steifemodul E; : 5 -25 MN/m> Rechenwert 10 -12 MN/m? bei gerade steifer
Konsistenz / Rechenwert 15 MN/m2 bei steifer
Konsistenz /

Rechenwert 6 — 8 MN/m? fiir partiell nur weiche
bis steife Schluffe

stirker verwitterte Einheiten aus bindigen / lehmigen Sanden

Bodengruppen gem. DIN 18 196: SU*, ST, ST*, lagenweise UM, TL
Bodenklassen gem. DIN 18 300: 4 (bei Verschlammung Klasse 2)
Verdichtbarkeitsklasse: V2/V3

Frostempfindlichkeitsklasse

gem. ZTVE-StB 09: F 3 (sehr frostempfindlich)

Feuchtraumgewicht v, 19,5 kN/m’

Wichte unter Auftrieb y*, : 10 kN/m’

Kohiision ¢’y : 0 -5 KN/m> Rechenwert 0 - 2,5 KN/m>
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Reibungswinkel ¢, : 27,5 - 30 °

Steifemodul E; : 10 - 125 MN/m’ Rechenwert 15 — 20 MN/m” fiir mitteldicht gela-
gerte Sande

Geringer verwitterte Einheiten aus bindigen / lehmigen Sanden zur Tiefe mit
eingeschalteten Binken

Bodengruppen gem. DIN 18 196: SU*, ST, ST*, lagenweise UM, TL
Bodenklassen gem. DIN 18 300: 4 — 6, teils auch 7 (bei Verschlammung Klasse 2)
Verdichtbarkeitsklasse: V2

Frostempfindlichkeitsklasse

gem. ZTVE-StB 09: F 3 (sehr frostempfindlich)

Feuchtraumgewicht v, : 19,5 -205 kN/m’ Rechenwert 20 kN/m’

Wichte unter Auftrieb y* : 10 kN/m’

Kohision ¢’y : 0o - 175 kN/m? Rechenwert 5 kN/m?

Reibungswinkel ¢, : 25 - 30 ° Rechenwert 27,5°

Steifemodul E, : 10 - 80 MN/m’ Rechenwert 40 MN/m’ fiir halbfeste / mitteldicht

gelagerte, lehmige Sande

eingeschaltete Bénke der Bodenklasse 6 / 7 Re-
chenwert 120 MN/m” mit nachfolgend wieder
verwitterten / lehmigen Einheiten mit Rechenwert
40 - 60 MN/m’

4. Bautechnische Empfehlungen

4.1 Verwendung des Aushubmaterials

Die in den tangierten Griinflichen im oberen Profilabschnitt und partiell auch bis
1 m u. GOK herunterreichend im Abtrag anfallenden humosen Oberbéden / hu-
mosen Sande weisen infolge des moglichen Humuszersatzes bei Sauerstoffzutritt
nur eine eingeschriankte Raumbesténdigkeit auf. Unter rein bodenmechanischen
Gesichtspunkten sind diese Bodengemenge demnach ausschlieBlich zur Modellie-
rung kiinftiger Griinflichen sowie begriinter Erdbauwerke (z.B. Lirmschutzwille)
vorzusehen.

Der Verwitterungslehm représentiert im Sinne der ZTVA-StB 97 ein Bodenmate-
rial der Verdichtbarkeitsklasse V 3, die Verwitterungssande, je nach lehmigen /
feinkornigen Anteilen ein Bodenmaterial der Verdichtbarkeitsklassen V 2 -V 3.

Bodengemenge der Verdichtbarkeitsklassen V 2 und V 3 lassen sich infolge ihrer
Wasserempfindlichkeit nur im max. erdfeuchten Zustand (,,optimaler Wasserge-
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halt* ist zu beachten) und bei fehlenden Niederschldgen fachgerecht einbauen und
verdichten.

Bei zu hohen Wassergehalten ist die Uberfiihrung in einen einbau- und verdich-
tungsfiahigen Zustand wahlweise mittels der Zugabe von Kalk (nur zur Reduzie-
rung des Wassergehaltes) oder mittels der Zugabe von Kalk-Zement-Bindemitteln
(z.B. DOROSOL C 50 oder C 70) moglich. Die Kalk-Zement-Stabilisierung,
sprich eine ,,Vermortelung®, fiihrt gleichzeitig zu einer deutlichen Erhohung der
Eigensteifigkeit.

Ohne eine Kalk-Zement-Stabilisierung weisen gerade die Bodengemenge der
Verdichtbarkeitsklasse V 3 gegeniiber nichtbindigen bis leicht bindigen, gleichzei-
tig gut korngestiitzten Fiillboden / Schiittungen selbst bei sachgeméfem Einbau
eine reduzierte Eigensteifigkeit auf. Gleichzeitig ist auch die insgesamt geringe bis
sehr geringe Wasserdurchldssigkeit dieses Einbaumaterials zu beriicksichtigen.
Kommt eine ,,Vermortelung* mit Kalk-Zement-Bindemitteln zur Ausfiihrung,
entstehen nahezu wasserundurchlédssige Schichten.

Vor diesem Hintergrund wird von einem Einbau der Aushub- und
Abtragsgemenge der Verdichtbarkeitsklassen V 2 und V 3 in kleinrdumigen Ar-
beitsrdumen unterkellerter Hochbauten, in Kanaltrassen kiinftig versiegelter Ver-
kehrsflichen und auch in Arbeitsrdumen nichtunterkellerter Hochbauten unter
Gebidudesohlen und Verkehrsfldchen abgeraten.

Anzustreben ist eine Verwertung dieser Gemenge im Rahmen groBflachiger Ge-
landeausgleichsmalinahmen, ggf. in Verbindung mit einer Kalk- oder Kalk-
Zement-Verbesserung, oder auch in spiter begriinten Erdbauwerken.

Eine Bewertung der Verwertungsmoglichkeit des Aushub-/Abtragsmaterials unter
umwelttechnischen Gesichtspunkten auf Grundlage chemischer Laboranalysen ist
nicht Gegenstand dieses Baugrundgutachtens.

Nach Sichtung der Ergebnisse des Baugrundgutachtens durch den Bauherrn und
seinem Tiefbauunternehmer ist zu entscheiden, ob die im Sachverstindigenbiiro
zunichst riickgestellten Bodenproben einer Laboranalytik gemif3 dem Untersu-

chungsprogramm der LAGA-Richtlinie zugefiihrt werden sollen. Diesbeziiglich
werden die Bodenproben noch bis 3 Monate nach Abgabedatum des Baugrund-

gutachtens riickgehalten und erst dann einer geregelten Entsorgung zugefiihrt

Die organoleptische Bewertung der entnommenen Bodenproben ergab keine
geruchlichen Auffilligkeiten im Hinblick auf mogliche unvertrigliche Belastun-
gen mit umweltrelevanten Schadstoffen. Gleichzeitig war der ,,gewachsene* Bau-
grund auch unter optischen Gesichtspunkten organoleptisch unauffllig.
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4.2 unterkellertes Wohnhaus, Planhohen, Griindungsniveaus

Die Planung sieht eine kiinftige Erdgeschof3-Fertig-FuB3boden-Hohe (EFH / OKFF
EG) des Objektes bei 98,35 mNN und damit von knapp 1,4 m unterhalb der Ober-
kante des erwihnten Kanalschachtes vor. So bindet bereits die Planhohe in dne
nordlichen Arealen in das Geldnde ein, was dann hier einer entsprechenden Mo-
dellierung bedarf, um die Plankote hinreichend heraus zu heben.

Als Griindungsart wird fiir das unterkellerte Wohnhaus von vornherein eine Fla-

chengriindung iiber eine bewehrte Bodenplatte einheitlicher Stiarke mit einer Bet-
tung der Griindungsplatte auf einem Flachenfilter / Polster angenommen. Ausge-
hend von einer etwa 0,25 / 0,3 m méchtigen Kellersohle aus Stahlbeton wird die

Unterkante der Griindungsplatte planseits bei 94,95 mNN und damit 3,4 m unter

angedachter EFH angesetzt.

Konstruktions- bzw. Fundamentpldne mit ankommenden Lasten sowie vorkalku-
lierten Sohldriicken liegen dem Unterzeichner nicht vor. Die charakteristischen
Linienlasten tragender Wandscheiben werden seitens des Unterzeichners im Be-
reich des mehrgeschossigen Hochbaus in Gréf3enordnungen bis an rd. 150 kN/m
abgeschitzt.

4.3 Bewertung der Baugrundverhiltnisse / Griindungsart / Bodenauftrag /
Verdichtungswerte

Gemil den Schichtenprofilen und den Rammdiagrammen auf der Anlage 2 ver-
lauft die bei 94,95 mNN angenommene Sohlenunterkante in den nordlichen und
zentralen Planfeldern unterhalb der erreichten Bohrtiefen der hier positionierten
RKS 1 bis RKS 4, die jeweilig in geringer verwitterten Mergeleinheiten mit einge-
schalteten, massiven Biankchen eingestellt wurden. Folglich diirften im Sohlenni-
veau gleichsam festere / dichter gelagerte Verwitterungseinheiten mit zunehmend
eingeschalteten, hirteren Bankchen und damit giinstig bis hoch tragfiahige Bau-
grundeinheiten vorliegen.

Hier ist die Sohle oberhalb eines etwa 0,15 / 0,25 m michtigen Polsters aus grober
kornigen, hoch tragfihigen, verdichtungswilligen, raumbestdndigen und gut was-
serdurchlissigen / drainierenden Schiittungen aus Schotter oder Kies zu betten.
Uber das Schiittgut werden einerseits zutretende Regen- und Oberflichenwisser
im offenen Verfahren aus der Grube abgefiihrt (Flichenfilter), die lehmige und
damit in Teilabschnitten empfindsame Grubensohle stabilisiert und bei der Auf-
nahme von hérteren Bankchen der Klasse 6 / 7 mit dann zahnbesatzten Schaufeln
an schwereren Baggern und einem hiermit verbundenem geologischen Mehraus-
bruch fungiert das Material auch als Bodenersatz. Im Sinne einer Tragschicht tragt
es auch zur Vereinheitlichung der Tragfahigkeitsverhiltnisse bei different festen
Einheiten in der Grubensohle bei.

In Richtung der siidlichen Abschnitte verlduft die Sohlenunterkante zunehmend in
den noch minder steifen / vermindert gelagerten, weil stirker verwitterten Einhei-
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ten. Um eine gleichméfig Bettung der Sohle auf den hoch tragfiahigen, geringer
verwitterten Mergeln zu wahren, sind die vermehrt verwitterten Einheiten flachig
bis auf die zunehmend festeren und gebankten Einheiten aufzunehmen und der
Mehraushub in Stiarken zwischen 0,3 und bis an 0,7 m in der RKS 5/ DPL 4
durch das oben beschriebene, grobkornige Schiittgut zu ersetzen. Bei hoheren
Einbaustirken hat das hoch tragfiahige Material dabei mit einem hinreichenden
Uberstand eingebaut zu werden.

Aufgrund des wasserempfindlichen Baugrundes / Untergrundes wird angeraten,
die Grube im riickschreitenden Verfahren mit vorlaufig glatten Schneiden (aller-
dings mit schweren Baggern) auszuschachten. Dabei darf sie keinesfalls im unge-
schiitzten Zustand befahren werden. Ggf. aufgeweichte oder in ihrer Struktur ge-
storte Abschnitte sind aufzunehmen und durch das beschriebene Schiittungsmate-
rial zu ersetzen.

Der Schotter / Kies ist sukzessive mit dem fortschreitenden Aushub in Lagenstér-
ken von d < 0,3 m aufzubringen und im entwésserten Zustand zu verdichten. Bei
der Verdichtung ist darauf zu achten, dass mittels geeigneter Verdichtungsgerite
nur der Schotter / Kies und nicht der unterlagernde, ggf. feuchte Baugrund durch
dynamische Lasteintrige erfasst wird.

4.4 Belastung des Untergrundes, Setzungsverhalten

Bei der statischen Bemessung des Griindungsplatte des mehrgeschossigen Hoch-
baus nach dem Bettungsmodulverfahren empfiehlt sich der Ansatz eines einheitli-
chen charakteristischen Bettungsmoduls von kg = 25 MN/m°.

Dem empfohlenen Bettungsmodul liegt im Einflussbereich tragender Wandschei-
ben an der Unterkante der Griindungsplatte ein zundchst mal angesetzter, charak-
teristischer Sohldruck (im Sinne der DIN 1054:2005-01) von 6 =200 kN/m? bei
einer linienformigen Einflussbreite bis b = 1,5 m zugrunde. Die rechnerischen
Setzungen liegen bei voller Ausnutzung des o.a. Sohldrucks mit den dabei kalku-
lierten Ersatzbreiten / Fundamentbreiten in Groflenordnungen von s = 0,5 bis < 1
cm. Dies gilt fiir ein mittleres Baugrundprofil.

Mit Auflage der Griindungsplatte auf einerseits hiarteren Sandsteineinheiten, wo
faktisch nur Setzungen im Millimeterbereich stattfinden und anderseits der Bet-
tung auf einem Schotterpolster iiber steifen bis halbfesten / halbfesten oder mittel-
dicht gelagerten Einheiten mit hier Ansatz eines sehr konservativen Steifemoduls
von Egx = 30 MN/m? kann es hier zu Setzungsdifferenzen in Gréenordnungen
von A s = 0,5 cm kommen. Dies gilt es bei der architektonischen Ausbildung und
statischen Konzeptionierung der Griindungsplatte seitens des Tragwerkplaners zu
beriicksichtigen.

Die bei den erdstatischen Berechnungen ermittelten Werte / Verformungen basie-
ren auf den in Kap. 2.3 angefiihrten charakteristischen Bodenkenngréf3en des an-
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getroffenen Baugrundes sowie der nachfolgend aufgefiihrten Kennwerte des grob-
kornigen Polsters.

Naturschotter oder Kies der Kornung 0/45 bis 5/45

Feuchtraumgewicht v, 19 - 195 kN/m’

Kohision ¢’y : 0 kN/m?

Reibungswinkel @y : 35 -375 °

Steifemodul Eq : 80 MN/m*  (verdichtet auf 100% der einfachen Proctordichte)

4.5 Wasserhaltung, Trockenhaltung des Untergeschosses

Wihrend der Erd- und Griindungsarbeiten ist neben dem Oberflichenwasser mit
dem temporidren Anschnitt von bereichsweise ,,ausblutendem* Schichtenwasser
aus den festeren Mergeleinheiten zu rechnen. Dieses ist generell aus der Baugrube
in offener Wasserhaltung gemall VOB abzufiihren.

In der Baugrubensohle fungiert die basale Grobschiittung / Stabilisierungsschicht
(s. Unterkapitel 4.2) gleichzeitig als bauzeitlicher Schotterflachenfilter iiber den
das bauzeitlich anfallende Wasser gefasst und mit Hilfe direkt unter dem Schotter
in filterstabilem Kies verlegter Baudrainagen sowie angrenzend provisorisch ein-
gerichteter Pumpensiimpfe fachgerecht aus der Baugrube abgefiihrt werden kann.

Die Ausbildung eines Schotterflachenfilters empfiehlt sich auch im Bereich der
,Mini-Baugrube* fiir eine mogliche Fahrstuhlunterfahrt.

Auch bei der Verlegung neuer Entwisserungsleitungen wird in der Kanalgraben-
sohle zur Stabilisierung der Aushubebene und zum Schutz vor Konsistenzminde-
rungen angeschnittener bindiger Bodenpartien durch Wasserzutritt (Oberfliachen-
wasser, Schichtenwasser) der Einbau eines Schotterflichenfilters empfohlen, wel-
cher bei Bedarf ebenfalls mittels Pumpensiimpfen und im Graben einseitig mitge-
fiihrter Baudrainagen entwissert werden kann.

Bei der Konzipierung der Abdichtung des Kellergeschosses sowie der angrenzen-
den Tiefgarage gegen mogliche untergrundbedingte Feuchteschidden kann eine
Einbindung des Bauwerks in einen dauerhaft existenten Grundwasserkorper mit
einem permanent auf die erdberiihrten Bauteile einwirkenden Wasserdruck fak-
tisch ausgeschlossen werden.

Allerdings bindet das Untergeschoss in einen Untergrund mit zwar differenten
aber insgesamt eher geringer Wasserdurchldssigkeit mit entsprechend wasserstau-
enden oder sehr gering wasserdurchlédssigen Eigenschaften ein, was die Lehme /
Schluffe betrifft und eingeschrinkt wasserwegsamen bis gering wasserdurchlissi-
gen Eigenschaften ein, was ggf. schutthaltige Verwitterungseinheiten betrifft. In
diesem Sinne kann es nach Fertigstellung des Bauwerks — ohne die Ausbildung
einer permanenten Drainage an der Basis der Arbeitsrdume sowie unter der Fli-

11



[ J
p/1710513 Geotechnischer Bericht vom 1. Mirz 2017: . g b

Erweiterung Clara-Stift in Liidinghausen

chengriindung (in der Regel genehmigungspflichtig) — zu einem Einstau infolge
der den Arbeitsraumverfiillungen zusickernden Oberflachenwisser kommen. Die-
ses eingestaute Sickerwasser kann dann einen Wasserdruck auf die erdberiihrten
Bauteile ausiiben.

Die mogliche Einstauhohe der versickernden Oberflachenwisser sowie ggf. seit-
lich in die Arbeitsraumverfiillungen eintretender Schichtenwésser hiangt neben der
Oberfliachenversiegelung auch von dem Volumen und der Korngré3enzusammen-
setzung der Arbeitsraumverfiillungen sowie insbesondere der Wasserwegsamkeit
der geringer verwitterten Einheiten, resp. auch nachbauzeitlich der Verteilung der
Wisser in der Grubensohle iiber den drainierenden Schotter / Flachenfilter ab. So
das Bauwerk in ein gen Siiden abfallendes Geldnde einbindet, erfolgt hieriiber eine
natiirliche Begrenzung des, in Anlehnung an die geltenden Normen, anzusetzen-
den Wasserdruckes bis nahe der kiinftigen Geldndeoberkante.

Seitens des Unterzeichners wird bei den hydrogeologischen Rahmenbedingungen
empfohlen, den Lastfall ,,driickende Wisser* gem. DIN 18 195, T. 6 in Ansatz zu
bringen und das gesamte Untergeschoss in wasserundurchldssigem Beton mit
wasserdichter Haltung von Fugen und Leitungsdurchlidssen herzustellen.

Sollte der Ansatz eines moglichen Wasserdrucks bis zur Gelandeoberkante zu
einem wirtschaftlich unvertrdaglichen Mehraufwand bei der zu beriicksichtigenden
Mehrbewehrung der Stahlbetonkonstruktion fiithren, besteht technisch die Mog-
lichkeit, in den Arbeitsrdumen des Untergeschosses auf einer zu definierenden
Hohe / Tiefe eine druckwasserhaltende Sicherheitsdrainage mit Anschluss an eine
geeignete Vorflut zu verlegen.

Wird das Anschlussgeldnde so modelliert, dass vom Grundsatz die derzeitige
Morphologie weitestgehend beibehalten wird, wird die max. Einstauhohe inner-
halb der mit gut wasserdurchléssigen Schiittungen verfiillten Arbeitsrdume durch
die angrenzend niedrigste Gelidndeoberkante im Siiden mit knapp 96 mNN defi-
niert. Hier stromt das Wasser dann geldndegleich ab. Unterstiitzend macht es dann
Sinn auf diesem tieferen Anschlussgeldnde auch umlaufend die hohere Drainage
zu verlegen. Die Wisser sind an den Anstrompunkten zu fassen und fachgerecht
an eine geeignete Vorflut abzugeben.

Die Einleitung des Drainagewassers in die 6ffentliche Vorflut ist vielfach geneh-
migungspflichtig. Bei der Abstimmung mit den zustdndigen Behorden sollte aber
ausdriicklich darauf hingewiesen werden, dass eine in hoheren Niveaus verlegte

Sicherheitsdrainage in erster Linie nur das einsickernde Oberflichenwasser fasst.

Unmittelbar an den Hochbau angrenzende Freifldchen sind zur Férderung des

Oberflachenabflusses moglichst stets mit leichtem Gefidlle vom Hochbau aus in
die Freifldchen hinein zu modellieren. In Bereichen, in denen dies nicht moglich
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ist, ist das Wasser fachgerecht in Drainrinnen oder vergleichbaren Systemen zu
fassen und fachgerecht abzuleiten.

4.6 Baugrubensicherung, Verfiillung von Arbeitsriumen

Durch Bauarbeiter begangene Baugruben / Abgrabungen mit einer Hohe/Tiefe von
> 1,25 m sollten in den Verfiillungen mit 45° und in den weichen bis steifen aber
kohésiven Lehmen zwischen 45 — 60° abgebodscht werden. Letzt genannte Bo-
schungswinkel gelten auch fiir mehr sandigere Fraktionen zur Tiefe.

Diese Angaben gelten fiir max. 5 m hohe Boschungen ohne zusitzliche Eintrige
von angrenzenden Verkehrs- und Stapellasten (auch Baukran) und ohne Lastein-
trage aus benachbarter Bebauung.

Zur Vermeidung von Aufweichung / Ausschwemmungen macht es Sinn die Bo-
schungen mittels Folien vor Regenwasserzutritten zu schiitzen.

In Bereichen, in denen die angefiihrten Boschungswinkel nicht eingehalten werden
konnen, ist eine Baugrubensicherung mittels eines statisch nachgewiesenen
Verbaus erforderlich. Hierbei empfehlen sich in erster Linie Trager-Bohlwand-
Verbauten (,,Berliner Verbau‘), deren Steifigkeit bei Bedarf mittels eines Stahl-
plattenverzugs erhoht werden kann. Wegen der zur Tiefe festeren und gebankten
Felseinheiten sind hierfiir Vorbohrungen / Auflockerungsbohrungen fiir die Trager
zu bertiicksichtigen.

Im Anschluss an eine mogliche Nachbarbebauung sind die Erd- und Griindungs-
arbeiten stets unter Beachtung der Vorgaben der DIN 4123, der DIN 4124 und
mitgeltender Normen umzusetzen.

Fiir die Verfiillung der Arbeitsrdiume empfiehlt sich — zumindest unter kiinftigen
Freiflachenversiegelungen — der Einbau raumbesténdiger, nichtbindiger bis max.
leicht bindiger und gleichzeitig verdichtungsfihiger Fiillmaterialien. Im Niveau
frostsicherer / kapillarbrechender Aufbauten darf der Feinkornanteil der Einbau-
gemenge 5 Gew.-% nicht iiberschreiten. Darunter kann aus gutachterlicher Sicht
fiir die Verfiillung ein Feinkornanteil bis rd. 10 Gew.-% bei gleichzeitigem Fehlen
der Ton-Fraktion toleriert werden. Zur Begrenzung sich einstauender Wisser mit-
tels Drainagen macht es allerdings auch hier Sinn besonders gut wasserdurchléssi-
ge Schiittungen mit einem Feinkornanteil von <5 Gew.-% zu verwenden. Die
Anforderung an das Fiillmaterial werden von den anfallenden Béden durchweg
nicht erfiillt.

Zur Vermeidung von spéteren Nachsackungen ist das letztendlich gewihlte Fiill-
material hier lagenweise einzubauen (Lagenstirke max. 0,3 m) und mittels Stamp-
fern oder leichten Flachenriittlern auf 97 bis 100 % der einfachen Proctordichte zu
verdichten. Im oberen Meter unter versiegelten Verkehrsflachen ist eine Verdich-
tung auf 100 % der einfachen Proctordichte anzustreben.
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4.7 Baustellenbegehung

Zu Beginn der Erd- und Griindungsarbeiten kann der Baugrundsachverstindige
bei Bedarf mit einer erginzenden Baustellenbegehung beauftragt werden.

Im Zuge dieses Ortstermins werden die im Gutachten beschriebenen griindungs-
technischen Abldufe gemeinsam mit dem ausfithrenden Bauunternehmen und den
zustandigen Fachingenieuren — der Ausfithrungsplanung und den ortlichen Gege-
benheiten entsprechend — weiter prizisiert.

Sollten im Rahmen der Erd- und Griindungsarbeiten ortlich von den Ausfiihrun-
gen des Gutachtens abweichende Untergrundverhiltnisse angetroffen werden, ist
eine Baustellenbegehung durch den Unterzeichner auf jeden Fall erforderlich.

5. Weitere Hinweise

Wegen der gering bis sehr gering wasserdurchlédssigen oder sogar hoch wassers-
tauenden Einheiten, was die Lehme und gebankten Einheiten betrifft, sollte von
einer dezentralen Versickerung von Regenwasser von vornherein Abstand ge-
nommen werden. Gegen eine Versickerung spricht auch die ausgeprigte Hanglage
gen Siidosten.

Unter Beachtung der DIN 4149 (neu) liegt das Baugeldnde auBerhalb der Erdbe-
benzonen der Bundesrepublik Deutschland. Der Lastfall Erdbeben kann bei der
statischen Bemessung des Hochbaus somit negiert werden.

Sollten sich bei der weiteren Planung noch Fragen ergeben, die in dem Bericht /
Baugrundgutachten nicht oder nur abweichend behandelt wurden, wird um eine
Riicksprache mit dem Unterzeichner gebeten.

Des Weiteren ist der Baugrundsachverstindige bei einer Abweichung der endgiil-
tigen Planhohen zu den Annahmen des Gutachtens bzw. bei einer Umplanung der
Gebiudekubatur (z.B. Anderung der Geschossigkeit, Verinderung der Gelinde-
einbindung, Ausfiihrung eines Teilkellers, etc.) ergidnzend hinzuzuziehen.

Bei deutlichen Plandnderungen ist ein Nachtrag zu den bautechnischen Empfeh-
lungen des Baugrundgutachtens erforderlich.

Dipl.-Geol. A. Gey
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